


SRAC
\ CERT :

s.R.L. -Y

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI
PRODUCTIEI lN FABRICA nr.: 2003 - CPR - 653

Pagina 1 din 1

Niueluile gi clasele de performanfd men[ionate tn prezenta anexd au fost stabilite de producdtor gi uor fi
declarate de acesta, care are responsabilitate unicd tn acest sens, conform Regulamentului (UE) 305/ 2011
Aceastd. anexd eliberatd.la 29 iunie 2O20 este ualabild. numai at certificatul men{ionat

Nr.
crt.

Caracteristici esentiale Performante declarate, agregate de cariera din
andezit pentru amestecuri bituminoase, sort:

ot4 418 8116 16122,4
16131,5

1 Marime, forma si masa volumica:
1.1 Clasa de granulozitate ol4 4la 8116 16122,4

16131,5

1.2 Granulozitate Gr90 Gc9OllO Gc90/10 Gc90/10
1.3 Forma agregatului grosier;

- indice de'forma Slzs Slzo Slzo

1.4 Masa volumica reala (dupa uscare in
etuva), Mglm3

min.2,55 min.2,55 min.2,60 min.2,60

2 Puritate:
2.1 Continut de fractiuni fine ft fr fo.s fo.s

2.2 Calitatea fractiunii fine
( cerinta impusa numai pentru f)3)

3 Rezistenta la fragmentare
(pe sort 10-14) LAzo

4 Comoozitie chimica
- descriere petrografica andezit

5 Durabilitatea fata de inghet dezghet:
5.1 Absorbtie de apa WAzqz WAzc2 WAz& WAzn2

5.2 Pierdere de masa, prin
incercarea conform SR EN 1367-1
( pe agregat grosier )
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